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 Aluminium Alloy  Al Si9Cu3  

Certificate of Chemical Analysis 1): 

Element Mass Fraction 2) 
in %  

Uncertainty 3) 
in %  

Si   10,08 ± 0,09 

Fe    0,985 ± 0,012 

Cu    3,62 ± 0,03 

Mn    0,436 ± 0,013 

Mg    0,4052 ± 0,0025 

Cr     0,0401 ±  0,0006 

Ni    0,300 ± 0,005 

Zn    1,109 ± 0,009 

Ti    0,1710 ± 0,0014 

B < 0,0002  

Bi    0,0047 ± 0,0004 

Ca    0,00634 ± 0,00012 

Cd    0,00327 ± 0,00006 

Co    0,00249 ± 0,00017 

Ga    0,01065 ± 0,00022 

Hg    0,00241 ± 0,00017 

Li    0,0016 ± 0,0004 

Na    0,0023 ± 0,0005 

P    0,0048 ± 0,0009 

Pb    0,1607 ± 0,0016 

Sb    0,0155 ± 0,0011 

Sn    0,1001 ± 0,0016 

Sr    0,0099 ± 0,0005 

V    0,01954 ± 0,00021 

Zr    0,00157 ± 0,00004 

Al (calc.)   82,5  

Notes (see overleaf) 


